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Илл. 84. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-47-2 – Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, левый берег р. Илек у пос. Кумакский; 2 – 0-49 – Самарская обл., Ставропольский р-н, 

с. Валы; 3 – 0-51 – РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский р-н, с. Мыс, берег р. Обь; 4 – 0-52 – Самарская обл., 

Ставропольский р-н, с. Александровка. 
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Илл. 85. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-53 – Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег р. Волги; 2 – 0-54 – Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег 

р. Волги; 3 – 0-55 – Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег р. Волги; 4 – 0-56 – Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый 

берег р. Волги. 
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Илл. 86. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-58 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское; 2 – 0-60 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское; 3 – 0-61 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское;  

4 – 0-63 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское. 
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Илл. 87. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-64 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское; 2 – 0-65 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское; 3 – 0-66 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское; 

4 – 0-67 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское. 
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Илл. 88. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-68 – Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртаусский р-н, с. Никольское; 2 – 0-71 – Челябинская обл. Каргалинский р-н, 

раскоп на поселении Каменный Амбар; 3 – 0-73 – Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности с. Бобровка;  

4 – 0-74 – Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности с. Бобровка. 
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Илл. 89. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-75 – Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности с. Бобровка; 2 – 0-76 – Тюменская обл., Ярковский р-н, городище Вал-Кур; 

3 – 0-77 – Тюменская обл., Викуловский р-н, между рек Борки и Сартамак; 4 – 0-78 – Тюменская обл., Викуловский р-н, между рек Борки 

и Сартамак. 

 



Исходное пластичное сырье: глины 

155 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 90. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-79 – Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Горбуновский торфомассив; 2 – 0-81-2 – Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка; 

3 – 0-83-5 – Тюменская обл., Козинский р-н, болото Бузан; 4 – 0-85 – РФ, Республика Татарстан, Спасский р-н, Болгарский заповедник, 

остров. 
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Илл. 91. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-87 – РФ, Республика Татарстан, Спасский р-н, Болгарский заповедник; 2 – 0-88 – РФ, Республика Татарстан, Спасский р-н, 

Болгарский заповедник; 3 – 0-90 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Андроново, р. Тавда; 4 – 0-91 – Тюменская обл., 

Нижнетавдинский р-н, с. Андроново, р. Тавда. 
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Илл. 92. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-92 – Курганская обл., Белозерский р-н, с. Памятное, берег р. Тобол; 2 – 0-94 – Тюменская обл., Ишимский р-н, р. Мергенька, 

поселение Мергень 6; 3 – 0-95 – Тюменская обл., Упоровский р-н, д. Боровушка; 4 – 0-96 – Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Юртобор. 
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Илл. 93. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-97 – Курганская обл., Ярковский р-н, с. Юртобор; 2 – 0-98 – Свердловская обл., окрестности археологического памятника Исетское 

Правобережное; 3 – 0-99 – Свердловская обл., в 1,5 км к СЗ от ж/д станции Палатка, рядом с поселением Палатки II; 4 – 0-100 – 

Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой. 
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Илл. 94. Исходное пластичное сырье: глины - фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-101 – Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой; 2 – 0-102 – Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой; 3 – 0-103 – 

Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой; 4 – 0-104 – Свердловская обл., пос. Зариный, окрестности археологического памятника 

Боярка I. 
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Илл. 95. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-106 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 2 – 0-107 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 3 – 0-108 – Самарская обл., 

Волжский р-н, пос. Нур; 4 – 0-109 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур. 
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Илл. 96. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-110 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 2 – 0-111 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 3 – 0-112 – Самарская обл., 

Волжский р-н, пос. Нур; 4 – 0-115 – Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Валы, карьер. 
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Илл. 97. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-116 – РФ, Республика Татарстан, Чистопольский р-н, восточная окраина г. Чистополь (около городища Джукетау); 2 – 0-122 – РФ, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Мансийский р-н, р. Балинская; 3 – 0-123 – РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Мансийский р-н, р. Балинская; 4 – 0-124 – РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Мансийский р-н, р. Балинская. 
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Илл. 98. Исходное пластичное сырье: глины - фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-125 – РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Мансийский р-н, р. Балинская; 2 – 0-126 – Самарская обл., Ставропольский р-н, 

с. Александровка, «Голубое озеро»; 3 – 0-130 – Самарская обл., Богатовский р-н, с. Арзамасуевка, пойма левого берега р. Кутулук;  

4 – 0-131 – Самарская обл., левый берег р. Волга, окрестности ж/д станции Звезда. 
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Илл. 99. Исходное пластичное сырье: глины – фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-132 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, Комаровский археологический комплекс; 2 – 0-133 – Самарская обл., г. Самара, 

Студеный овраг; 3 – 0-134 – Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг; 4 – 0-135 – Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг. 

 

 


