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Илл. 100. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-137 – Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг; 2 – 0-138 – Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Коноплянка;  

3 – 0-139 – Челябинская обл., Карталинский р-н, пойма р. Караталы-Аят поселение Каменный Амбар; 4 – 0-140 – Челябинская обл., 

Карталинский р-н, пойма р. Караталы-Аят поселение Каменный Амбар. 
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Илл. 101. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-141 – Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Коноплянка; 2 – 0-142 – Самарская обл. Красноярский р-н, пос. Власть Труда, берег 

Мастрюкова озера; 3 – 0-143 – Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Задельное, пойма р. Волги; 4 – 0-144 – Самарская обл., Волжский 

р-н, пос. Нур. 
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Илл. 102. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-146 – Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Александровка, «Голубое озеро»; 2 – 0-147 – РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский р-н, Харампурское месторождение; 3 – 0-148 – Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, с. Пякунур. 
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Илл. 103. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-152 – Самарская обл., Волжский р-н, поселение Кряж 1; 2 – 0-153 – Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., с. Семиярка; 

3 – 0-154 – Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., с. Семиярка; 4 – 0-155 – Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., с. Семиярка. 
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Илл. 104. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-156 – Челябинская обл., Варненский р-н, в раскопе на поселении Кулевчи III; 2 – 0-157 – Челябинская обл., Варненский р-н, в 

раскопе на поселении Кулевчи III; 3 – 0-159 – Тюменская обл., Газовский р-н, Тогдадинский п-в; 4 – 0-160 – Тюменская обл., Советский 

р-н, ж/д станция Верхнекондинская, из материкового слоя стоянки Большая Умытья. 
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Илл. 105. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-163 – Челябинская обл., Теширский р-н, с. Ново-Теширский; 2 – 0-164 – Челябинская обл., Чебаркульский р-н, с. Звягино; 

3 – 0-165 – Челябинская обл., Кунашанский р-н, с. Канзафарово; 4 – 0-166 – Омская обл., Черланский р-н, озеро Мартышкино. 

 



Исходное пластичное сырье: глины 

171 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 106. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-167 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, озеро Урачкино; 2 – 0-168 – Челябинская обл., Карташинский р-н, поселение эпохи 

бронзы Коноплянка 2; 3 – 0-169 – Омская обл., Черланский р-н, озеро Мартышкино; 4 – 0-170 – Омская обл., Черланский р-н, озеро 

Мартышкино. 
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Илл. 107. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-171 – РФ, Республика Дагестан, с. Чох, под мостом; 2 – 0-172 – РФ, Республика Дагестан, с. Чох, под мостом; 3 – 0-173 – РФ, 

Республика Северная Осетия – Алания, археологический памятник – поселение Киевское; 4 – 0-174 – Ульяновская обл., Ульяновский 

р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс. 
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Илл. 108. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-175 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

2 – 0-176 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

3 – 0-177 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

4 – 0-178 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс. 
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Илл. 109. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-179 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

2 – 0-181 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

3 – 0-182 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

4 – 0-183 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс. 
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Илл. 110. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-184 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 2 – 0-185 – Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, р. Джурак-Сал; 3 – 0-187 –– Ростовская обл., Ремонтненский р-н, р. Джурак-Сал; 4 – 0-188 – РФ, Приморский край, 

остров Русский, бухта Боярин. 
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Илл. 111. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-189 – Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Дворики, Комаровский археологический комплекс; 

2 – 0-190 – Самарская обл., Шигонский р-н, с. Новодевичье, холм «Гора»; 

3 – 0-191 – Свердловская обл., окрестности г. Екатеринбурга, местность Карасье болото; 

4 – 0-192 – Свердловская обл., окрестности г. Екатеринбурга, местность Карасье болото. 
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Илл. 112. Исходное пластичное сырье – смесь глин: фото изломов обожженных эталонов смесей глин: 

1-4 – смесь дробленых в сухом состоянии неожелезненной (белой) и ожелезненной (красной) глин (коллекция группы «История 

керамики» отдела теории и методика Института археологии РАН, г. Москва). 
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Илл. 113. Исходное пластичное сырье - смесь глин: фото изломов обожженных эталонов смесей глин: 

1–4 – смесь дробленых в сухом состоянии неожелезненной (белой) и ожелезненной (красной) глин (коллекция группы «История 

керамики» отдела теории и методика Института археологии РАН, г. Москва). 
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Илл. 114. Исходное пластичное сырье – смесь глин: фото изломов обожженных эталонов смесей глин: 

1–4 – смесь двух глин коричневого и серого цвета в естественном виде, обе во влажном состоянии, концентрация 1:1 (№ 6–5). 
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Илл. 115. Исходное пластичное сырье – смесь глин: фото изломов обожженных эталонов смесей глин: 

1–4 – смесь двух глин коричневого и серого цвета в естественном виде, обе дробленые в сухом состоянии, концентрация 1:1 (№ 6–6). 
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Илл. 116. Исходное пластичное сырье – смесь глин: фото изломов обожженных эталонов смесей глин: 

1–2 – смесь двух глин: серая – во влажном состоянии, коричневая – дробленая в сухом состоянии, концентрация 1:1 (№ 6–7); 

3–4 – смесь двух глин: серая – дробленая в сухом состоянии, коричневая – во влажном состоянии, концентрация 1:1 (№ 6–8). 

 

 


