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Илл. 133. Эталоны формовочной массы: глина+песок неочищенный: 

1 – 34-1-1: глина+песок неочищенный, крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 34-1-3: глина+песок неочищенный, крупность 0,5–0,9 мм, 

концентрация 1:3; 3 – 34-1-6: глина+песок неочищенный, крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:6; 4 – 34-2-1: глина+песок неочищенный, 

крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:1. 
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Илл. 134. Эталоны формовочной массы: глина+песок неочищенный: 

1 – 34-2-4: глина+песок неочищенный, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:4; 2 – 34-2-6: глина+песок неочищенный, крупность 1,0–

1,9 мм, концентрация 1:6; 3 – 34-3-1: глина+песок неочищенный, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:1; 4 – 35-2-3: глина+песок 

очищенный, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 135. Эталоны формовочной массы: глина+дресва гранито-гнейсовая: 

1 – 41-2-1: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 41-2-3: глина+ дресва гранито-гнейсовая, 

крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3; 3 – 41-2-5: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:5;  

4 – 41-2-7: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:7.  
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Илл. 136. Эталоны формовочной массы: глина+дресва гранито-гнейсовая: 

1 – 41-3-1: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 41-3-3: глина+ дресва гранито-гнейсовая, 

крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3; 3 – 41-3-7: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:5.  



Формовочные массы 

216 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 137. Эталоны формовочной массы: глина+дресва гранито-гнейсовая: 

1 – 41-4-1: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 3,0–4,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 41-4-3: глина+ дресва гранито-гнейсовая, 

крупность 3,0–4,9 мм, концентрация 1:3; 3 – 41-4-5: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 3,0–4,9 мм, концентрация 1:5;  

4 – 41-4-7: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность 3,0–4,9 мм, концентрация 1:7. 
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Илл. 138. Эталоны формовочной массы: глина+дресва гранито-гнейсовая: 

1 – 41-5-1: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность более 5,0 мм, концентрация 1:1; 2 – 41-5-3: глина+ дресва гранито-гнейсовая, 

крупность более 5,0 мм, концентрация 1:3; 3 – 41-5-5: глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность более 5,0 мм, концентрация 1:5; 4 – 41-5-7: 

глина+ дресва гранито-гнейсовая, крупность более 5,0 мм, концентрация 1:7. 
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Илл. 139. Эталоны формовочной массы: глина+дресва сланцевая: 

1 – 43-1-1: глина+ дресва сланцевая, крупность более 0,5–0,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 43-1-3: глина+ дресва сланцевая, крупность более 0,5–

0,9 мм, концентрация 1:3; 3 – 43-2-3: глина+ дресва сланцевая, крупность более 1,0–1,9 мм концентрация 1:3; 4 – 43-3-3: глина+ дресва 

сланцевая, крупность более 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 140. Эталоны формовочной массы: 1, 2 – глина+дресва сланцевая; 3, 4 – глина+дресва известняковая: 

1 – 43-4-3: глина+ дресва сланцевая, крупность более 3,0–4,9 мм, концентрация 1:3; 2 – 43-4-4: глина+ дресва сланцевая, крупность более 3,0–

4,9 мм, концентрация 1:4; 3 – 45-3-4: глина+ дресва известняковая крупность более 2,0–2,9 мм концентрация 1:3; 4 – 45-4-4: глина+ дресва 

известняковая, крупность более 3,0–4,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 141. Эталоны формовочной массы: глина+дресва известняковая: 

1 – 45-1-1: глина+ дресва известняковая, крупность более 0,5–0,9 мм, концентрация 1:1; 2 – 45-1-7: глина+ дресва известняковая, крупность 

более 0,5–0,9 мм, концентрация 1:7; 3 – 45-2-3: глина+ дресва известняковая, крупность более 1,0–1,9 мм концентрация 1:3; 4 – 45-3-3: глина+ 

дресва известняковая, крупность более 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 142. Эталоны формовочной массы: глина+дресва тальковая: 

1 – 47-0-1: глина+ дресва тальковая, пылевидная, крупность менее 0,5 мм, концентрация 1:1; 2 – 47-0-3: глина+ дресва тальковая, пылевидная, 

крупность менее 0,5 мм, концентрация 1:3; 3 – 47-1-2: глина+ дресва тальковая, крупность 0,5–0,9 мм концентрация 1:2; 4 – 47-1-4: глина+ 

дресва тальковая, крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:4. 
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Илл. 143. Эталоны формовочной массы: глина+дресва тальковая: 

1 – 47-2-2: глина+ дресва тальковая, пылевидная, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:2; 

2 – 47-2-4: глина+ дресва тальковая, пылевидная, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:4; 

3 – 47-3-2: глина+ дресва тальковая, крупность 2,0–2,9 мм концентрация 1:2; 

4 – 47-3-4: глина+ дресва тальковая, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:4; 

5 – 47-4-2: глина+ дресва тальковая, крупность 3,0–4,9 мм концентрация 1:2; 

6 – 47-4-4: глина+ дресва тальковая, крупность 3,0–4,9 мм концентрация 1:4. 
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Илл. 144. Эталоны формовочной массы: глина+дресва из кремня: 

1 – 51-1-3: глина+ дресва из кремня, крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:3; 2 – 51-1-4: глина+ дресва из кремня, крупность 0,5–0,9 мм, 

концентрация 1:4; 3 – 51-2-3: глина+ дресва из кремня, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3; 4 – 51-3-3: глина+ дресва из кремня, 

крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 145. Эталоны формовочной массы: 1, 2 – глина+дресва из слюды; 3 – глина+дресва из руды, 4 – глина+шамот: 

1 – 48-3-3: глина+ дресва из слюды, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3, вид торцового излома; 2 – 48-3-3: глина+ дресва из слюды, 

крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3, вид плоскостного излома; 3 – 50-6-3: глина+ дресва из руды, крупность более 5,0 мм, концентрация 

1:3; 4 – 101А-2-3: глина+ шамот, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3. 
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Илл. 146. Эталоны формовочной массы: глина+шамот: 

1 – 11-2-3: глина+шамот из керамики гороховской культуры с примесью талька, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3; 2 – 11-2-5: 

глина+шамот из керамики гороховской культуры с примесью талька, крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:5; 3 – 11-3-3: глина+шамот из 

керамики гороховской культуры с примесью талька, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:3; 4 – 11-3-5: глина+шамот из керамики 

гороховской культуры с примесью талька, крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:5. 
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Илл. 147. Эталоны формовочной массы: глина+шамот: 

1 – 121-6-1-4: глина+шамот (в шамоте – кость ), крупность более 5 мм, концентрация 1:4; 2 – 121-6-1-4: глина+шамот (в шамоте – кость), 

крупность более 5 мм, концентрация 1:4 (другой скол); 3 – 124-2-3: глина+шамот (в шамоте – навоз+шамот), крупность 1,0–1,9 мм, 

концентрация 1:3; 4 – 124-6-3: глина+шамот (в шамоте – навоз+шамот), не калиброван, концентрация 1:3. 
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Илл. 148. Эталоны формовочной массы: глина+шамот: 

1 – 183-1-3: глина+шамот (в шамоте – тальк сланцевый), крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:3; 2 – 183-1-5: глина+шамот (в шамоте – тальк 

сланцевый), крупность 0,5–0,9 мм, концентрация 1:5; 3 – 183-2-3: глина+шамот (в шамоте – тальк сланцевый), крупность 1,0–1,9 мм, 

концентрация 1:3; 4 – 183-2-5: глина+шамот (в шамоте – тальк сланцевый), крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:5. 
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Илл. 149. Эталоны формовочной массы: глина+шамот: 

1 – 183-3-2: глина+шамот (в шамоте – тальк сланцевый), крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:2; 2 – 183-3-6: глина+шамот (в шамоте – тальк 

сланцевый), крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:6; 3 – 203А-2-3: глина+шамот из археологической керамики (в шамоте – шамот и 

органика), крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3; 4 – 203А-2-5: глина+шамот из археологической керамики (в шамоте – шамот и органика), 

крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:5. 
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Илл. 150. Эталоны формовочной массы: глина+шамот: 

1 – 240А-6-4: глина+шамот (в шамоте – шамот и раковина), не калиброван, концентрация 1:4; 2 – 240В-6-4: глина+шамот (в шамоте – шамот и 

раковина), не калиброван, концентрация 1:6 (другая подготовка глины); 3 – А59-2-3: глина+шамот из археологической керамики (в шамоте – 

шамот и органика), крупность 1,0–1,9 мм, концентрация 1:3; 4 – Б59-3-3: глина+шамот из археологической керамики (в шамоте – шамот и 

органика), крупность 2,0–2,9 мм, концентрация 1:5. 
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Илл. 151. Эталоны формовочной массы: 1, 2 – глина+тальк+навоз козы; 3, 4 – глина+тальк+раковина: 

1 – 234-4: глина+ тальк+навоз козы, торцевой скол; 2 – 234-4: глина+ тальк+навоз козы, плоскостной скол; 3 – 235-4: глина+ тальк+раковина, 

торцевой скол; 4 – 235-4: глина+ тальк+раковина, плоскостной скол. 
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Илл. 152. Подготовка (дробление) компонентов ФМ: 

1 – дробление керамики на шамот; 2 – дробление сланцевого талька; 3 – дробление руды; 4 – готовый шамот. 
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Илл. 153. Подготовка навоза, как компонента ФМ: 

1 – измельчение навоза; 2 – навоз после измельчения; 3, 4 – просеивание навоза. 
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Илл. 154. Подготовка выжимки из навоза, как компонента ФМ: 

1 – вид свежего навоза, подготовленного к отжиманию; 2 – процесс изготовления выжимки; 3, 4 – замешивание ФМ с выжимкой из навоза. 
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Илл. 155. Подготовка компонентов и составление ФМ: 

1 – вид рогоза; 2 – глина+пух рогоза; 3 – подготовка сока рогоза; 4 – глина+яйцо; 5 – глина+перо птицы; 6 – нагревание (обжиг) на костре 

ожелезненной глины. 
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Илл. 156. Подготовка и замешивание ФМ: 

1 – смешивание компонентов ФМ: глина+дресва+навоз; 2 – подготовка ФМ: глина+свежий навоз; 3 – подготовка ФМ: глина+кефир; 4 –

разминание ФМ ногами; 5 – разминание ФМ руками и сбивание ее в комки. 
 


